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Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen
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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-22-MPANRW-12121

Gegenstand: Rasco 1K KMB schrumpfarm mit der Verstarkungseinlage
_Rasco Armierungsgewebe”
zur Abdichtung erdberthrter Bauteile gegen driickendes Wasser
und im Ubergang auf wasserundurchlassige Bauteile gemaf Bau-
regelliste A, Teil 2 Ifd. Nr. 2.48

Antragsteller: Rasco Bitumentechnik GmbH
Imkerweg 32b
32832 Augustdorf
Ausstellungsdatum: 17.01.2018
Geltungsdauer: 31.01.2023
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A Allgemeine Bestimmungen

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das all-
gemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforde-
rung sind den beteiligten Behdrden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses
zur Verfugung zu stellen.

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des MPA NRW. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis nicht widersprechen.
Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis ,Vom
MPA NRW nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen
nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse
dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
.1 Gegenstand

—L—\m

Das Produkt ist durch die Prifstelle hinsichtlich der Eigenschaften der DIN EN 15814, Tabelle 2
identifiziert worden. Die Werte sind bei der Prifstelle hinterlegt.

Das Produkt ist eine PMB mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 15814 mit den in Anlage 1-3 an-
gegebenen Leistungsmerkmalen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis fur das Bauprodukt ,Rasco 1K KMB schrumpf-
arm* der Rasco Bitumentechnik GmbH gilt fur die Herstellung und Verwendung einer auRenlie-
genden, adhasiv mit dem Untergrund verbundenen Abdichtung zur Abdichtung erdberiuhrter Bau-
teile gegen driickendes Wasser und im Ubergang auf wasserundurchléssige Bauteile gemaf
Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.48.

1.2 Verwendungsbereich

Das Bauprodukt ,Rasco 1K KMB schrumpfarm® darf zur Abdichtung erdberuhrter Bauteile ge-
gen driickendes Wasser und im Ubergang auf wasserundurchlassige Bauteile gegen aufstauen-
des Sickerwasser und driickendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 0,3 bar (3
m Wassersaule) verwendet werden. Das Produkt kann auch als Abdichtungstibergang im Be-
reich von Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser verwendet werden
AT

Das Abdichtungssystem ist in der Lage, Fugenéffnung zwischen den ag@r@ﬁ‘z’e’ﬁ&éﬁfﬁg@eilen
von 1 mm wasserdicht zu tberbricken. / ACAN
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Produktaufbau, Kennwerte und Eigenschaften
2.1.1 Produktaufbau

Das Bauprodukt ,Rasco 1K KMB schrumpfarm® ist ein einkomponentiges System bestehend
aus den Komponenten PMBC und einer Verstarkungseinlage aus ,Rasco Armierungsgewebe”
die auf der Baustelle zu einem Abdichtungstibergang zusammengefligt werden.

Die Verwendbarkeitsprifung geman 2.1.3 wurde mit einem Produkt dieser Zusammensetzung
und einer Mindesttrockenschichtdicke von 4,8 mm durchgefiihrt

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur fir Produkte, die diesem Produktaufbau
und den zugehérigen Kennwerten nach 2.1.2 entsprechen. Beabsichtigte Anderungen in der
Produktzusammensetzung, die zu Anderungen der Kennwerten und Eigenschaften fuhren kon-
nen, sind der erteilenden Prifstelle anzuzeigen, die dann Uber ggf. erforderliche ergénzende
Nachweise entscheidet.

Der Aufbau und die konstruktive Ausfilhrung des Abdichtungsuibergangs ist Anlage 4 zu entneh-
men.

2.1.2 Kennwerte

Die technischen Kennwerte der Komponenten sind der Anlage 1-3 zu entnehmen. Sie dienen
auch als Bezugswerte fur den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3. Die Zusammenset-
zung der Komponenten des Bauproduktes und die Herstellungsverfahren sind vertraulich und bei
der Prifstelle MPA NRW hinterlegt. Das Produkt bzw. die Produktionskomponenten der KMB
_Rasco 1K KMB schrumpfarm* haben folgende technische Kennwerte nach Tabelle 1 der DIN
EN 15814, Positionen Nr. 1 bis 9.

Die Kennwerte mit den zugehérigen Prifverfahren nach Tabelle 1 der DIN EN 15814 sind in den
Prufberichten zur Leistungserklarung aufgefihrt.

Die Kennwerte dienen als Bezugswerte fir den Ubereinstimmungsnachweis.

2.1.3 Eigenschaften

Der aus dem Produkt ,Rasco 1K KMB schrumpfarm“ ausgefiihrte Abdichtungsibergang ist fur

den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich ausreichend

- Ausreichend haftfest auf mineralischen Untergrinden

- wasserdicht gegeniiber einem Wasserdruck von 0,3 bar bei Fugenéffnung zwischen angren-
zenden Bauteilen von maximal 1,0 mm

- dauerhaft hinterlaufsicher

Das Produkt erfillt die Anforderungen an Baustoffe der Klasse E DIN EN 13501-1 und entspricht
somit den bauaufsichtlichen Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe.

Der Nachweis der Verwendbarkeit des Produktes als Ubergang der Bauwerksabdichtung auf
Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand wurde nach den Prifgrundsétzen zur
Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen fur Ubergénge von Bauwerksab-
dichtungen auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand,”RG»UBB. Ausgabe

September 2010 erbracht. Die Ergebnisse der Prufungen sind in dem Prgfgfeﬁéht N“r'.\iZQQQ12121

\"' 5

vom 06.07.2017 dokumentiert. ) "\‘i\\
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Die Komponenten des Bauprodukts ,Rasco 1K KMB schrumpfarm® werden werksmafig herge-
stellt.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung missen geméR den Angaben des Herstellers erfolgen.
Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsberei-
chen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Hinsichtlich der Lagerdauer sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung des Produktes und der Komponenten

Folgende Angaben mussen auf der Verpackung des Bauproduktes oder dem Beipackzettel ent-
halten sein:

Produktname ,Rasco 1K KMB schrumpfarm®

Chargennummer

CE-Kennzeichnung

Ausfithrung von Abdichtungstibergéngen auf Bauteile aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand

Hinweis auf die zugehorige Verarbeitungsvorschrift

= Brandverhaltens Klasse nach DIN EN 13501-1

(normalentflammbar).

Einzeln verpackte Komponenten sind eindeutig als zum Produkt zugehorig zu kennzeichnen.

Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung des Bauproduktes durch eine hier-
fur anerkannten Prufstelle erfolgen.

3.2 Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Fir die Durchfuhrung der Erstpriifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfur anerkann-
te Prufstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstpriifung sind die Priifungen der Kennwerte nach
Abschnitt 2.1.2 vorzunehmen. Dabei diirfen die Priifwerte maximal um die dort angegebenen To-
leranzen von den Bezugswerten abweichen.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstprifung vorzunehmen.

3.3 Ubereinstimmungserkliarung P

Pl “:f\!?‘\
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimml}uj;ié’e_’in die‘s‘“fe\{@!gemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstlmungs—
erklarung des Herstellers auf der Grundlage der gemaR 3.2 erfolgen. ! v |
3 A
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4 Ausfiihrung

Fur die konstruktive Ausfiihrung des Abdichtungsiibergangs gelten folgende Bestimmungen:

Die Abdichtung ist auf der wasserbeanspruchten Seite des Bauwerkes mit einer Mindestbreite
von 15 cm auf das Bauteil aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand zu fuhren und ent-
sprechend der Ausfiihrungsanweisung des Herstellers mit dem Untergrund zu verbinden

Die zeichnerische Darstellung des Abdichtungsaufbaus und die Ausfiihrung wesentlicher Details
ist Anlage 4 zu entnehmen.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Ausfihrungsbestimmungen widerspruchsfrei in seine Ausfuih-
rungsanweisung zu Ubernehmen.

5 Verarbeitung

Es durfen nur die zum Produkt gehérigen und entsprechend gekennzeichneten Komponenten
verarbeitet werden.

Die Betonoberfliche muss oberflachlich sauber, eben, grat- und fehlistellenfrei, ohne lose Be-
standteile und Zementschldmme, frei von Schalél und anderen trennenden oder den Haftverbund
stérenden Bestandteile sein - dies ist vor der Ausfihrung der Abdichtung sorgfaltig zu Gberpru-

fen.
Fur die Verarbeitung von ,Rasco 1K KMB schrumpfarm* gilt weiterhin die auf Vollstandigkeit

und Plausibilitat geprifte Verarbeitungsanweisung des Herstellers (Anlage 5-7).

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis und die Ausfihrungs- und Verarbeitungsanwei-
sungen des Herstellers missen an der Einbaustelle verfugbar sein.

6 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung
(falls erforderlich)

7 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 22 der, Bauordnung\fﬁmas
Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) vom 15. Dezember 2016 m%
bindung mit der Bauregelliste A erteilt. ,
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8 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die
Klage muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beige-
fiigt werden. Der Klage sollen Abschriften fur die Ubrigen Beteiligten beigefugt werden.

Dortmund, den 17. Januar 2018
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LasSco

Bifumentechnike GmbiH

Typpriifbericht Ra 8050633-1.3/TP/2017-01/deu

Rasco 1K KMB schrumpfarm

Prifung: Priafung der kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung zur
Bauwerksabdichtung (PMBC) Rasco 1K KMB schrumpfarm nach
EM 158814: 2011 + AZ: 2014

Material: Rzsco 1K KMB schrumpfarm
Resco Armierungsgewebe (Typ: Glasfaser)
Prifdatum Oktober 2016 bis Januar 2017

Probemateral Batch 13.10.16 16.1

1. Zugrundeliegende Priifvorschriften/ Normen:

« EN15814: 2011 + A2: 2014
Kunststoffmodifizerte Bitumendickbeschichtung zur Bauwerksabdichtung — Begriffe und
Anforderungen

s EN 15815: (2011-8) Bestandigkeit gegen Stauchung

s«  EN 15817: (2011-8) Wasserbestandigkeit

« EN 15813: (2011-68) Bestimmung der Flexibilitdt bei niedrigen Temperaturen

«  EN 15818: (2011-8) Bestimmung der Malbestdndigkeit bei hohen Temperaturen

2. Beschreibung der Friiffung:

Die einkormponentige Bitumendickbeschichtung (PMBC) Rasco 1K KMB schrumpfarm wurde nach
EN 15814 geprift. Das Armierungsgewebe wurde in die Beschichtungen fur die Prifung
Bestandigkeit gegen Stauchung und der Wasserbestandigkeit mitlig eingebettet. Nach Abschluss
der Beschichtungen wurden die Probekérper 28 Tage im Mormklima nach 15O 554-23/50-2

gelagert. oty
,‘\ B f'),,
i i (i iften gefurdeﬂﬁn

Die Auftragsmengen wurden entsprechend der in  den Prufvorschrw"

. P " \'_,
Trockenschichtdicken gewahlt. -
A | N #,;V oM
{ i x ‘rf_j:\.a uj;‘%éu )?@‘@

Dar Erslpriofoericht umfasst 3 Seden

Eine aussugsweise Vervalfdtigeng und Yerdifantlichung ist nur mit unsarer schrifilichan Genahmigung
Zuldssig.
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Typpriifbericht Ra 9050633-1.3/TP/2017-01/deu )Rasco

Bitumentachnik GmbH

Rasco 1K KMB schrumpfarm

2.1 Bestidndigkeit gegen Stauchung
Entsprechend der EN 15815 (2011-06) Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur
igkeit gt

Bauwerksahdichtung - Bestandig n Stauchung.

Art der Probekdrper, 3 Probekdrper {20 x 20} cm, mil Armigrungsgewebe

Trockenschichtdicke: 4 mm + 0.4 mm

Prufdauer: 9 Tage

2.2 Wasserbestindigkeit
Entsprechend der EN 15817:2011-06  Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur
Bauwerksabdichtung — \Wasserbestandigkeit".

Art der Probekérper: 2 Probekdrper (200 x 50) mm, mit Armierungsgewehe
Trockenschichtdicke: 4 mm £ 0,4 mm
Prifdauer: 28 Tage

2.3 Bestimmung der Flexibilitdt bei niedrigen Temperaturen

wl der EMO15813:2011-06 Kunsistofimodifizierte  Bitumendickbeschichtungan zur

Entsprache

Bauwerksabdichtung — Bestandigkeit der Flexibilitat bei niedrigen Tempearaturen,

Art der Probekdérper: 5 Probekérper (200 x 50) mm, ohne Armierungsgewebe
Trockenschichtdicke: Imm+ 0,3 mm

Klimatisieren: Mind. 1 h+ 5 min bei 0°C + 1K

Prifeinrichtung: Kahlbehélter, zylindrische Biegeplatte

2.4 Bestimmung der MaRbestindigkeit bei hohen Temperaturen
Entsprechend der EN 15818:2011-06  Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur

Bauwerksabdichtung — Bestimmung der MaRbestiandigkeit hohen Temperaturan”.

Art der Probekérper: 2 Probekorper (100 x 100} mm, ohne Armierungsge)ofgbé’.’ )
auf Metallplatte i;;’/

. " ( }’\{.\n}«,’}; B\
Trockenschichtdicke: 3mm+ 0,3 mm R
Klimatisieren: fdind. 2 h bel Y070 £ 2K . (5] (&

. ) oo
Frufeinrichiung: WWarmeschrank r}
Der Erstpriffbericht umfasst 3 Seiten. Seite 2

Eine auszugsweise Venielfiltigung und Veroffentlichung ist nur mit unserer schiffichen Ganahmigung
zulassig,
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Typpriifbericht Ra 9050633-1.3/TP/2017-01/deu Rasco

Bitumentechnik GmbH

Rasco 1K KMB schrumpfarm

3. Ergebnis der Priifungen:

& Eigenschaft
Wesentliche Eigenschaften

E Prufverfahrem Anforderung | Priifdaten

K Bestéﬁdigkeit gegen
Stauchung

EN 15815 Klasse C2A
nach 9 Tagen: 41.8%

2 Wasserbestandigkeit EN 15817 Keine Verfarbung,
keine Verdnderungen
des Probekdrpers
Wasserfarbung: klar

R | bestanden
3 Restimmung der Flexihilitat | EN 15813 er‘r Risse bei
bei niedrigen Temperaturen Biegung
4 Bestimmung der EN 15818 Kein
Maltbesténdigkeit bei hohen Ablaufen/Abrutschen
Temperaturen der Beschichtung
5 Dauerhaftigkeit der Wird durch die wesentlichen Bestanden

Wasserdichtheit und des
Brandverhaltens

Eigenschaften Wasserdichtheit,
RissUberbrickungsfahigkeit,
Bestandigkeit gegen Wassgiamd

IE—

Augustdorf, 02.05.2017

14 1
it 1 I
L] F S

i

Holger Fleischmann

Betriebsleitung

Anke Wendtland
Leitung Produkitechnologie

Der Erstpribericht umfasst 3 Seiten.

Seite 3

Eine auszugsweiss Vervielfalfigung und Verdffentichung ist nur mit unserer schiiftlichen Genahimigung

zuldssig.
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Aufbau und die konstruktive Ausfiihrung des Abdichtungsiibergangs

Aussenputz

wasserabweisende
Sockelbekleidung

Rasco BitumenDickbeschichtung
(2 Auftrage)

Drainmatte

Mauersperrbahn

flexible Dichtschiamme im Sockelbereick

I
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Technisches Datenblatt
Rasco 1K KMB schumpfarm

TDS-DE1B050633-1 7/deu

Rasco 1K KMB schrumpfarm

Einkemponentige, kunststoffmodifizierte,
polystyroihaltige Bitumendickbaschichtung (PMBC)
zur erdberiihrten Bauwerksabdichtung gemal DIN
EN 15814 und DIN 18195 - auch gegen driickendes

Wasser.

Schitet erdberihne Bauteile dauerhaft gegen Bodenfeuchte {Kapiliar- und

Haftwazser), nichtstauendes Sickerwasser (DIN 18195-4), nichtdriickendes
Wa (DIN 18185-5.1 sowie 5.2, maBige Beanspruchung und hohe

Beanspruchung), aufstauendes Sickenvasser umd drilckendes Wasser (DIN
18195-6.1 zowie DIN 18195-6.2).

Anwendbar auf Bodenplatten, Balkonen, Fundamenten, Terrazsen, in
Tiefgaragen, an Kellerwdnden; alien vorbehandellen bituminésen Anstrichan
und Dickbeschichtungen sowie auf allen bekannten und geeigreten
mineralischen Untergriinden.

JIC
HE

&

® [, C€

losemitelfrel und umweltschonend Dichie “ca. 0,65 kg/l
gctyv.sgyr;lh‘g]:g i Durchhértung / Belastbarkeit* ca. 4 Tage
iR Regenfestigkeit* ca. 3-4 Stunden

leichte Verarbeitung s ) e e
spachtelfahig Temperatur bei Verarbeitung  +5°C bis +30°C

hohe Bestandigkeit gegen alle natiriichen, im  und Durchtrocknung**
Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
gebrauchsfertig

radondicht

frostfrei bis 12 Monate lagerfahig

* Jg nach UfTeos ket Tomparany, Schichutike und Unbsgrand v < Wietn Soiioh abweichan. Die eminsben Zabisn beziahen

 Tyrvgeraty B, Snau- ued UogeiurgaeToenaly

LIEFERFORM \BE o
30 | Gebinde | 18 Gebinde / Palette | Palettengewicht ca. 390 kg <4
10 | Gebinde | 44 Gebinde / Palette | Palettengewicht ca. 325 ka

. ,?:5\
NIFQ oo
SLdrheys~

Bodenfeuchtigkeit / nichtstauendes Sickerwasser (DIN 18195-4) ca. 3,5m®
Nichtdriickendes Wasser - méRige Beanspruchung {DIN 18195-5.1) ca. 3,5 Vnv®
Nichtdriickendes Wasser - hohe Beanspruchung (DIN 18195-5.2) ca. 4.6 i'm*
Aufstauendes Sickerwasser (DIN 16195-6.1) ca. 4,6 lIi'n”
Driickendes Wasser (DIN 18195-6.2) ca. 4,6 /m®
Kratzspachtelung ca. 1-2 lfm?

Die angogetanan Yerbeochaware snd Mindesisana e ke sich aufgrund won hendweritichen usfiffronges: el de: Vi b g ahihen, Abcichiungan mit PREC sied in Cen Lastillen s 2B205-2.3 Toba
Basnspruchiong® und D 18105 £.2 *ohekndes Wause™ Hid entgsaar Ued et lren ver tir Ausfihneg i schritichn Vessiebaning.

Sitz der Gesellschaft: Ono-von-Guericke-Ring 11, 65205 Wiesbaden
Vemaltung und Produltion: imkenveg 32h, 37832 Augustdorf

Tel: +48 5237 608-0 - Fax +49 5237 608-210 - emait rasco@bitumentechnik de - www_rasco-bitumen.com
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Technisches Datenblatt
Rasco 1K KMB schrumpfarm
TDSDELY050633-1 Tideu

et

Ottevon-Gurericke-Ring 11 - 65205 Wieshaden
GaIE, 0572 www bitumentechni.de
13

CPR-DEL/90506331
EM ¥5814:2011+82:20048
Raico IK KME schrumplarm
Kuiststaffmodifizieste Situmendivkberchichtung Fiir die Sowwerksabdichlung

Waseerdichthait Clases Wik

akigkeit bei hohen Temparaturen; Kein Abrutschen und Ablanfen

warhalten: Klasse E

wikhie Salte

Daerhaftigeeit dor Wasserdichibeit und des Brandwarhaltens

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsatzlich alle hierfiir relevanten Normen und
Richtlinien zu beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Untergrundvorbereitung ist grundsétzlich geman DIN 18195 Teil 3 vorzunehmen.
Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfahig, frostfrai, sauber und frei von O, Fett, Teer,
Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mértelresten und sanstigen Verunreinigungen sein.
rechen und Kehlen mit geeignetem Material zu runden.

enbildung durch Paren ader Hohlztellen in Beton kann durch eine Kratz:
y 2 wpiarm reduziert werden.
Mmerahsche Untergriinde miissen mit Rasco Bitumen Varanstrich (ca 0,2 l/m?) grundiert werden.
Offene Stolfugen bis 5 mm missen durch eine Kratzspachtelung mit Rasco 1K KMB :.x_,«hmmpfamxs_ .
gesehlossen werden. )

Hanten sind

VERARBEITUNG
Rasco 1K KMBE schrumpfarm ist gebrauchsfertig und wird nach Trocknung des Rasco B(mmpn
Varanstrichs auf den zuvor behandeiten Untergrund in mindestens zwei Arbeitsgangen g}é@}‘;‘?

Y

aufgetragen. 4
Der Auftrag erfolgt mit Glattkelle, Traufel oder geeigneter Spritztechnik in erforderlicher Schichtstéarke.

Der zweite Auftrag kann erfolgen, sobald die erste Schicht soweit getrocknet ist, so dass sie nicht mehr
beschadigt werden kann.

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Bei Verwendung von Rasco Abbindebeschleuniger den Beutel 6ffnen und den Inhalt restlos in das

gedffnete Gehinde Rasco 1K KME schrumpfarm schiitten.
Die beiden Komponenizn mindestens 2-3 Min aten mlt zinam geeignetan, langsam laufenc
einer klumpenfreien und homogenen Mazse an

Die fertig angemizchie Masse wie oben be_-,:.hneben, Lng[g verarbeien.

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

lery Riihreserk zu

Sitz der Gesellachaft: Omo-won-Guericke-Ring 11, 65205 Wiesbaden
Vemaltung und Produktion: Imkerweg 32b, 32832 Augustdorf

Tel- +48 5237 B08-0 - Fax: +49 5237 608-210 - email: rasco@bitumentechnik de - www_rasco-bitumen com
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Rasco 1K KMB schmumpfarm Erstellt: 26.04. 2017

TDS-DE19050633-1 Tideu

BESONDERE HINWEISE

{ KMB schrumpfarm edfiillt hohe Anforderungen an die PMBC-Produktqualitat und darf fiir
htungen im Ubergang auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand verwendet

Die Trockenschichtdicke darf an keiner Stelle unterschritten werden.

Die Nassschichtdicke darf an keiner Stelle um mehr als 100% tberschritten werden.

Bei Arbeitsunterbrechungen muss die PMBC auf "Null ausgezogen” werden und darf nicht an der
Gebaudeecke enden.

Gemaft DIN 18195 Teil 5 und 6 ist das Rasco Armierungsgewebe einzubetten.

Die Abdichtung ist gemaf DIN 18195 Teil 10 zu schiitzen.

Die Schichtdickenkontrolle erfelgt durch Messungen der Nassschichtdicken nach DIN 18195-3. Sie muss
an mindestens 20 Punkten je Ausfiihrungsobjekt bzw. je 100 m” erfolgen.

Die Durchtrocknungspriifung erfolgt durch Anschneiden von Referenzproben. Der Probenuntergrund
muss identisch zum Untergrund des Ausfiihrungsobjektes sein und die Abdichtung in gleicher Weise, wie
am Ausfahrungsobjekt gefordert, aufgetragen werden. Die Referenzproben sind am tiefsten Punkt der
Baugrube zu lagern.

Die Ergebnisse der Schichtdicken- und Durchtrocknungskontrollen miissen gema DIN 18185-5 und -6 in
einem Ausfiihrungsprotokoll dokumentiert werden.

Beachtung des Sicherheitsdatenblattes {abrufbar auf http:fiwwvew rasco-bitumen.com)

Beachtung der Leistungserklarung (abrufbar auf http:/fwww.rasco-bitumen.com)

Sitz der Gesellschaft: Otn-von-Guericke-Ring 11, 65205 Wiesbaden
Vemaltung und Produktion: Imkenweg 32b, 32832 Augusidorf

Tel: +48 5237 608-D - Fax: +48 5237 608-210 - emait rasco@bittmentechnik de - www rasco-bitumen.com




